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ACREDITADO

GANISMO NACIONAL DE

ACREDITACIGN DE COLOMBIA

i INFORME DE ENSAYO
DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y
ROCAS, CON BASE EN LA MASA

NTC 1495-13
Referencia SYP-PT-DT-1003-7/15

¢

l ‘I SUELDS Y PAVIMENTOS

GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA.

ISO / IEC 17025:2005

DESCRIPCION:

Arcilla limosa,meteorizada, de color gris

10-LAB-040
PROYECTO: TERCER CARRIL GIRARDOT - BOGOTA (TALUDES) FECHA DE ENSAYO: 2017-12-07
CLIENTE: GEOTECNIA ANDINA S.A.S ORDEN DE TRABAJO No. 8031
DIR CLIENTE: CARRERA 48 No 94-17 CASTELLANA INFORME DE ENSAYO No. 8031-039
CODIGO: 1893

|EQUIPOS: Balanza No: 03 Horno No: HN-01

PERFORACION: 5-71+100 MUESTRA: 10 PROFUNDIDAD(m): 8,00 - 9,50

OBSERVACIONES: -

CONTENIDO DE HUMEDAD
Recipiente No. 253
P, @) 148,10
P, (@) 119,55
Py () 17,31
Humedad (%) 27,9

PERFORACION: - MUESTRA: - PROFUNDIDAD(m) : -

DESCRIPCION: -

OBSERVACIONES: -

CONTENIDO DE HUMEDAD

Recipiente No. -

Py (@) -
P, (@ -
P3 (9) B

Humedad (%)

PERFORACION: -
DESCRIPCION: -
OBSERVACIONES: -

MUESTRA: - PROFUNDIDAD(m) : -

CONTENIDO DE HUMEDAD

Recipiente No. -

Py ()] -
P, )] -
P3 (9 B

Humedad (%) =

P, = Masa del recipiente mas muestra himeda P, = Masa del recipiente mas muestra seca P3; = Masa del recipiente

JDFA REVISO Y APROBO

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TECNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN UNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU
TOTALIDAD NI' PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISO Y APROBO, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 — 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogot4, D.C. — Colombia
E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com
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