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10-LAB-040
PROYECTO: CYDG-805 HATO SANTANDER FECHA DE ENSAYO: 2017-12-19
CLIENTE: INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y DISENO S.A.S. ORDEN DE TRABAJO No. 8037
DIR CLIENTE: CALLE 53 A No. 16 - 36 BOGOTA INFORME DE ENSAYO No. 8037-023
CODIGO: 2343
|EQUIPOS: Cazuela No: 02 Balanza No: 03 Horno No: HN-01
PERFORACION: P4 MUESTRA: 2 PROFUNDIDAD(m) : 1,80 - 2,60
DESCRIPCION: Arcilla limosa, de color gris con oxidaciones

OBSERVACIONES: Ensayo realizado a humedad natural.

; B B ; CONTENIDO DE
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO HUMEDAD

Golpes 15 24 35 - - - -

Recipiente No. 374 285 493 261 326 596 284

Pi @ 36,75 36,88 37,03 21,55 20,47 21,13 217,64

P, @ 27,23 27,87 28,02 19,97 19,06 19,63 183,37

P: 11,47 11,67 10,79 11,32 11,25 11,35 20,99

o (%) 60,4 55,6 52,3 18,3 18,1 18,1 21,1
LIMITE LIQUIDO (%) 55 CLASIFICACION U.S.C.S PASA T-40 CH
LIMITE PLASTICO (%) 18 {NDICE DE LIQUIDEZ 0,084
INDICE DE PLASTICIDAD (%) 37 INDICE DE CONSISTENCIA 0,927
CLASIFICACION U.S.C.S. GENERAL - INDICE DE FLUIDEZ 22,049

CONTENIDO DE HUMEDAD Vs NUMERO DE GOLPES
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P, = Masa del recipiente mas muestra himeda P, = Masa del recipiente mas muestra seca

o = Contenido de humedad de la muestra

Peso de la muestra inicial (g) -

Peso retenido en el tamiz # 40 (g) -

‘Porcentaje retenido en el tamiz # 40 o

P3; = Masa del recipiente
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LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN UNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER
REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISO Y APROBO, Y EL SELLO.
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