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e 3 INFORME DE ENSAYO ()
4 DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ACREDITADO

p/ SUELOS Y PAVIMENTOS ROCAS, CON BASE EN LA MASA ONAC
GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA. NTC 1495-13 e
Referencia SYP-PT-DT-1003-7/15

ISO / IEC 17025:2005

10-LAB-040
PROYECTO: ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL CENTRO RECREATIVO Y CULTURAL  FECHA DE ENSAYO: 2017-12-20
DEL PARQUE METROPOLITANO TUNAL ORDEN DE TRABAJO No. 8038
CLIENTE: J.A.M. INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E.U. INFORME DE ENSAYO No. 8038-023
DIR CLIENTE: CARRERA 42 C No. 22 A 05
CODIGO: 506
|EQUIPOS: Balanza No: 01 Horno No: HN-01
SONDEO: P-1 MUESTRA: 1 PROFUNDIDAD(m): 0,55 -1,00
DESCRIPCION: Arcilla arenosa, de color gris con oxidaciones, con algo de gravas.
OBSERVACIONES: -
CONTENIDO DE HUMEDAD
Recipiente No. 267
P, @) 134,68
P, @ 118,66
Ps @ 19,60
Humedad (%) 16.2
SONDEO: P-1 MUESTRA: 4 PROFUNDIDAD(m): 2,05 - 2,50
DESCRIPCION: Arcilla arenosa, de color gris con presencia de fragmesntos de ladrillos y escombros.
OBSERVACIONES: -
CONTENIDO DE HUMEDAD
Recipiente No. | 151
P, @ 143,60
P, @) 120,96
Ps © 19,52
Humedad (%) 22,3
SONDEO: P-1 MUESTRA: 6 PROFUNDIDAD(m): 4,05 - 4,50
DESCRIPCION: Arena fina limosa, de color marrén claro.
OBSERVACIONES: -
CONTENIDO DE HUMEDAD
Recipiente No. ‘ B39
P, @ 238,25
P, @ 218,23
Ps © 37,58
Humedad (%) 11,1
P, = Masa del recipiente mas muestra himeda P, = Masa del recipiente mas muestra seca P3; = Masa del recipiente
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LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN UNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU
TOTALIDAD NI' PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISO Y APROBO, Y EL SELLO.
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