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INFORME DE ENSAYO @’
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO, DEL LIMITE PLASTICO Y DEL ACREDITADO
iNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS COHESIVOS - METODO A ONAC
NTC - 4630-99 SEGAER AN B

Referencia SYP-PT-DT-1005-6/15

ISO / IEC 17025:2005

10-LAB-040

PROYECTO: INTERVENTORIA DEL ESTUDIO GEOTECNICO PARA LOS COLISEOS FECHA DE ENSAYO: 2018-01-23

LA FRAGUA Y CASTILLA ORDEN DE TRABAJO No. 8050
CLIENTE: JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S INFORME DE ENSAYO No. 8050-006
DIR CLIENTE: CARRERA 42 No. 22 A - 03
CODIGO: 0506
|EQUIPOS: Cazuela No: 01 Balanza No: 01 Horno No: HN-01
SONDEO: PT2 - FRAGUA MUESTRA: 10 PROFUNDIDAD(m) : 6,05 - 6,50

DESCRIPCION: Arcilla algo limosa, de color gris claro, con oxidaciones
OBSERVACIONES: Ensayo realizado a humedad natural.

® = Contenido de humedad de la muestra

o o . . CONTENIDO DE
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO HUMEDAD
Golpes 35 24 15 - - - -
Recipiente No. 191 118 189 213 118 131 231
Pi 23,45 22,37 18,71 15,10 16,95 19,16 171,63
P, @ 17,88 16,73 13,73 13,34 15,28 16,69 142,56
Py 5,82 5,42 5,34 5,38 7,72 5,47 14,44
O (%) 46,2 49,9 59,4 22,1 22,1 22,0 22,7
LIMITE LIQUIDO (%) 51 CLASIFICACION U.S.C.S PASA T-40 CH
LIMITE PLASTICO (%) 22 {NDICE DE LIQUIDEZ 0,024
INDICE DE PLASTICIDAD (%) 29 INDICE DE CONSISTENCIA 0,966
CLASIFICACION U.S.C.S. GENERAL CH INDICE DE FLUIDEZ 35,792
CONTENIDO DE HUMEDAD Vs NUMERO DE GOLPES
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P, = Masa del recipiente mas muestra himeda P, = Masa del recipiente mas muestra seca P; = Masa del recipiente
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LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN UNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER
REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISO Y APROBO, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 — 37 Tels. 22547 60 63004 73 Telefax 543 85 20
Bogot4, D.C. — Colombia

INF8050-006-A1-SPT2-FRAGUA-M10-LL Pagina 1 de 1

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com



