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SUELOS Y PAVIMENTOS
' A GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA.

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACION DE LA GRAVEDAD ESPECIFICA DE LAS PARTICULAS SOLIDAS DE
LOS SUELOS Y DEL LLENANTE MINERAL, EMPLEANDO UN PICNOMETRO CON AGUA

INV E-128-13.

Referencia SYP-PT-DT-1066-4/15
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ACREDITADO

INAC

ORGANISMO NACIONAL DE
ACREDITACION DE COLOMBIA

1SO / IEC 17025:2005

10-LAB-040
PROYECTO: PHD RIiO MAGDALENA FECHA DE ENSAYO: 2018-02-10
CLIENTE: JHS INGENIERIA LTDA ORDEN DE TRABAJO No. 8058
DIR CLIENTE: CARRERA 11 No 71-40 PISO 4 EDF VALPARAISO INFORME DE ENSAYO No. 8058-029
CODIGO: 1792
EQUIPOS: Balanza No: 17 Horno No: 02 Termémetro No: 00

Bomba de vacios No: 01

Cronoémetro No: 14

Vacuometro No: 01

PERFORACION:

3 MUESTRA:

1

PROFUNDIDAD(m) : 10,00 - 10,45

DESCRIPCION:

Arena Gravosa, de color grisadceo

Hay exclusion de material : SI
Descripcion del material de exclusion : Grava fina angular, de color grisaceo

Método utilizado : B

Masa total del ensayo (g) -

Porcentaje de particulas retenidas en el tamiz No. 4

Masa retenida en el tamiz No. 4 -

(©

Picnémetro No 1

Masa del picnémetro + agua + suelo Mpws,t: (9) 722,84

Temperatura del ensayo °C 22,3

Masa del suelo seco Ms: (9) 100,12

Masa del picnometro + agua Mpw,t (9) 661,61

Factor de correccién K - 0,9995

Gravedad Especifica a 20° C Gapec (glem®) 2,573
PERFORACION: 3 MUESTRA: 2 PROFUNDIDAD(m) : 15,00 - 15,45
DESCRIPCION:  Arena gravosa, de color grisaceo marron
Hay exclusion de material : Sl Método utilizado : B

Descripcion del material de exclusion : Grava de grano grueso a fino, algo limosa, de color marrén grisaceo

Masa total del ensayo (g) -

Masa retenida en el tamiz No. 4 -

‘(g)

Porcentaje de particulas retenidas en el tamiz No. 4

Picnémetro No 1
Masa del picnometro + agua + suelo Mpws, t: (9) 723,54
Temperatura del ensayo °C 22,3
Masa del suelo seco Ms: (9) 101,22
Masa del picnémetro + agua Mpw,t (9) 661,61
Factor de correccion K - 0,9995
Gravedad Especifica a 20° C Gaoee (glem?) 2,575
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REVISO Y APROBO

GREGORIO ROJAS ROJAS

DIRECTOR TECNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN UNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE,
SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISO Y APROBO, Y EL SELLO.

INF8058-029-A1-P3-M1-2-Gs Pagina 1l de 1

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 — 37 Tels. 22547 60 630 04 73 Telefax 543 85 20

Bogot4, D.C. — Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com




