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DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE

()

ACREDITADO

INFORME DE ENSAYO

EN ROCA

SUELDS ¥ PAVIMENTOS ASTM D 7012 METODO C SERAR R
l ‘ GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA. Referencia: SYP-PT-DT-1012-7/14 1SO / IEC 17025:2005
10-LAB-040

PROYECTO: AUTOPISTA RUMICHACA PASTO - GEOANDINA 144 FECHA DE ENSAYO: 2018-03-03
CLIENTE: GEOTECNIA ANDINA S.A.S ORDEN DE TRABAJO No. 0178
DIR CLIENTE: CARRERA 48 No 94-17 CASTELLANA INFORME DE ENSAYO No. 0178-030
CODIGO: 1893
SONDEO: PT-MAG-2 MUESTRA: 24 PROFUNDIDAD(m) 33,50 - 35,00
DESCRIPCION: Limolita arenosa, de color grisaceo claro, moderadamente meteorizada

OBSERVACIONES: -

EQUIPOS: Calibrador No: 06

Balanza No: 03

DESPUES DE ENSAYO
T MAG-2 7

M=24
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ANTES DE ENSAYO

ESFUERZO (Kgf/cm?) VS.DEFORMACION (%)
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Diametro de la muestra 4,70 cm
Altura de la muestra 10,30 cm
Area inicial 17,35 cm?
Relacion Altura diametro 2,19
Volumen de la muestra 178,70 cm3
Peso de la muestra 2920 g
Peso unitario himedo 1,634 glcm?
Tiempo de ensayo 01'08" (min-s)
CARGA LECTURA DEFORMACION = ESFUERZO
DEFORMACION UNITARIA NORMAL
kgf mm (%) kgf / cm?
0 0,000 0,00 0,00
10 0,022 0,02 0,58
40 0,044 0,04 2,31
40 0,081 0,08 2,31
50 0,118 0,11 2,88
60 0,155 0,15 3,46
80 0,185 0,18 4,61
120 0,244 0,24 6,92 140
140 0,266 0,26 8,07
170 0,281 0,27 9,80
190 0,296 0,29 10,95 120
240 0,315 0,31 13,83
250 0,318 0,31 14,41
350 0,347 0,34 20,17
410 0,369 0,36 23,63 100
500 0,392 0,38 28,82 _
530 0,406 0,39 30,55 =
600 0,436 0,42 34,58 g 80
800 0,498 0,48 46,11 s
920 0,532 0,52 53,03 N
990 0,562 0,55 57,06 4
1140 0,606 0,59 65,71 T 60
1290 0,658 0,64 74,35 .
1410 0,709 0,69 81,27
1560 0,776 0,75 89,92 40
1680 0,835 0,81 96,83
1790 0,894 0,87 103,17
1890 0,968 0,94 108,94 20
1990 1,035 1,00 114,70
2060 1,108 1,08 118,74
Esfuerzo Max. (kgf/cm? 118,74 0,00
Esfuerzo Max. (MPa) 11,64

0,20 0,80 1,00 1,20

DEFOKMACION UNITRRIA (%)
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REVISO Y APROBO

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TECNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN UNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL
LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISO Y APROBO, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 — 37 Tels. 22547 60 63004 73 Telefax 543 85 20
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